ABS Serwis

Smar Krytox GPL 226 op. 579 tubka

W petni fluorowana stabilno$¢ Krytox GPL 226 zapewnia najwyzszg oszczednosc dzieki zwiekszonej
niezawodnosci oraz zmniejszeniu zuzycia smaru i sity roboczej dzieki wydtuzonym okresom wymiany
smaru. Doskonata wytrzymatos¢ folii zmniejsza zuzycie, zmniejszajac koszty konserwacji. Przy
duzych obcigzeniach lepkos¢ wzrasta, zapewniajgc wsparcie i absorbujac ciSnienie.

Smar Dopuszczony do pracy w kontakcie z tlenem.

Smary Krytox zapewniaja dtuzsze smarowanie, ktére zmniejsza czestotliwos¢ ponownego
smarowania, nie tylko redukujac koszty operacyjne, ale takze zmniejszajac ilos¢ odpadow i
potencjalny wptyw na srodowisko. Srodki smarujace Krytox sa nieuszkodzone i niereaktywne z
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kwasowymi lub zragcymi Srodkami czyszczgcymi i dezynfekcyjnymi, para, wilgocig lub wysokimi
temperaturami. Oryginalne wtasciwosci ptynéw mozna przywréci¢ poprzez regeneracje; w ten sposéb
zmniejszajac lub minimalizujgc usuwanie i spalanie. Chemours ma program regeneracji, ktéry
odzyskuje ptyn PFPE. Obniza to catkowity koszt ptyndéw i zmniejsza lub minimalizuje problemy
zwigzane z bezpieczenstwem i usuwaniem ze srodowiska.

Standardowa penetracja klasy NLGI 2
#

Przydatny zakres temperatur od -36 do 260 ° C (-33 do 500 ° F)
Lepkos¢ oleju bazowego, cSt, 20 ° C (68 ° F) 810

Lepkos¢ oleju bazowego cSt, 40 ° C (104 ° F) 240

Lepkos¢ oleju bazowego cSt, 100 ° C (212 ° F) 25

Separacja oleju,% w 30 godz., W99 3%

°C(210°F)

Wyglad Biaty, konsystencja kremu
Dodatki antykorozyjne Azotyn sodu

Klasa antykorozyjna ASTM D1743 Pass

Ciezar witasciwy 1,95

Zuzycie pitki Four Ball, ASTM 0,4 mm

D2266,1 godzina, 1200 obrotéw na
minute, 107 ° C (225 ° F), obcigzenie
20 kg

Wspbdtczynnik tarcia, ASTM D2266 0,11

Strona2z2



